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EUROPA  ESPAÑA  ALEMANIA  ALEMANIA  FRANCIA  ITALIA  USA  JAPON 
EN 10083 UNE 36011-12 DIN 17200 STAND Nº NF A35-552-86 UNI 7846 AISI/SAE JIS

F111 F1110 CK15 1.0401 XC15 C15 SAE 1015 C15C
F112 C25E F1120 CK25 1.1158 XC25 C25 SAE 1026 S25C
F113 C30E F1130 CK30 1.1178 XC32 C30 SAE 1030 S30C
F114 C45E F1140 CK45 1.1191 XC45 C45 SAE 1045 S45C
F115 C55E F1150 CK55 1.1203 XC55 C55 SAE 1055 S55C

C85S0601 EAS06C06C1060.106KCE06C06C
ST-52 S355 AE355 S355 1.0045 E36-2 FE510 SAE 1024 SCC3

501A MTSA2340.112C501-A

EQUIVALENCIAS INTERNACIONALES

EUROPA  ESPAÑA  ALEMANIA  ALEMANIA  FRANCIA  ITALIA  USA  JAPON 
EN 10083 UNE 36011-12 DIN 17200 STAND Nº NF A35-552-86 UNI 7846 AISI/SAE JIS

28Mn6 28Mn6 28Mn6 28Mn6 1.1170 28Mn6 28Mn6 SAE  1027
38Cr2 38Cr2 F1200 38Cr2 1.7003 38C2 38Cr2
46Cr2 46Cr2 42Cr2 1.7006 46C2 46CR2
34Cr4 34Cr4 34Cr4 1.7033 32C4 34Cr4 SAE  5132 SCr430
37Cr4 37Cr4 F1201 37Cr4 1.7034 38C4 38Cr4 SAE  5135 SCr435
41Cr4 41Cr4 F1202 41Cr4 1.7035 42C4 41Cr4 SAE 5140 SCr440

25CrMo4 25CrMo4 F222 25CrMo4 1.7218 25CD4 25CrMo4 SCM420
34CrMo4 34CrMo4 F1250 34CrMo4 1.7220 34CD4 35CrMo4 SAE 4135 SCM435

F125 42CrMo4 F1252 42CrMo4 1.7225 42CD4 42CrMo4 SAE 4140 SCM440
5oMrCiN932821F821F

34CrNiMo6 34CrNiMo6 34CrNiMo6 34CrNiMo6 1.6582 34CrNiMo6 34CrNiMo6
30CrNiMo8 30CrNiMo8 30CrNiMo8 30CrNiMo8 1.6580 30CND8 30CrNiMo8

F127 40NiCrMo7 F1272 40NiCrMo8-4 1.6562 40NiCrMo7 SAE 4340 SNCM439
F126 36NiCrMo16 F1260 36NiCrMo16 1.6773 35NCD16 35NiCrMo15
F143 51CrV4 F1430 50CrV4 1.8159 50CrV4 SAE 6150 SUP10

026BHCRWSH12B51 EAS5BnM025BM023921F5BnM025BnM02
H82B51 EAS5BnM035BnM035BnM03

38MnB5 38MnB5 38MnB5 1.5532 38MB5 SAE 15B41H SWRCHB737
27MnCrB5 27MnCrB5.2 27MnCrB5-2 1.7182
39MnCrB6 39MnCrB6.2 39MnCrB6-2 1.7189
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EUROPA  ESPAÑA  ALEMANIA  ALEMANIA  FRANCIA  ITALIA  USA  JAPON 
EN 10083 UNE 36011-12 DIN 17200 STAND Nº NF A35-552-86 UNI 7846 AISI/SAE JIS

7iS043205.17iS837iS83
46Si7 F1451 46Si7 1.5024 46S7 48Si7
51Si7 F1450 51Si7 1.5025 51S7 50Si7 SAE 9250
55Si7 F1440 55Si7 1.5026 55S7 55Si7 SAE 9255
60Si7 F1441 60Si7 1.5027 60S7 60Si7 SAE 9260 SUP 16

21 PUS4529 EAS6rCiS456rCiS452017.16rCiS456rCiS45
1629 EAS7RCiS557CS656017.17rCiS557rCiS55

60SiCr7 F1442 60SiCr7 1.7108 61SC7 60SiCr8 SAE 9262
6oMrCiS546DCS542608.13.6oMrCiS646oMrCiS64

55Cr3 F1431 55Cr3 1.7176 55C3 55Cr3 SAE 5155 SUP 9
F143 51CrV4 F1430 50CrV4 1.8159 50CrV4 SAE 6150 SUP10

51CrMoV4 F1460 1.7701 1.7701 51CDV4 51CrMoV4
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EUROPA  ESPAÑA  ALEMANIA  ALEMANIA  FRANCIA  ITALIA  USA  JAPON 
EN 10083 UNE 36011-12 DIN 17200 STAND Nº NF A35-552-86 UNI 7846 AISI/SAE JIS

1258.19 5VoMrC5101VrCoM51
25CrMo12 F1711 25CrMo12

F171 F1712 31CrMo12 1.8515 30CD12 31CrMo12
F172 F1721 31CrMoV9 1.8519 31CrMOV10

34CrAlMo5 F1741 34CrAlMo5 1.8507
0558.17iNlArC437oMiNlArC43

F174 F1740 41CrAlMo7 1.8509 40CAD6.12 41CrAlMo7 SACM645
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EUROPA  ESPAÑA  ALEMANIA  ALEMANIA  FRANCIA  ITALIA  USA  JAPON 
EN 10083 UNE 36011-12 DIN 17200 STAND Nº NF A35-552-86 UNI 7846 AISI/SAE JIS

F131 100Cr6 F1310 100Cr6 1.3505 100Cr6 100Cr6 6440K ASTM SUJ2
100CrMn6 100CrMn6 F1312 100CrMn6 1.3520 100CrMn6 A485(2)ASTM
100CrMo7 100CrMo7 F1313 100CrMo7 1.3537 100CrMo7.2 100CrMo7 A485(3)ASTM SUJ4

100CrMo7.3 100CrMo7.3 F1314 100CrMo7.3 1.3536 100CrMo8.3 A485(3)ASTMAC
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C Si Mn P S Cr Ni Mo Otros

F111 0.12/0.18 <0.40 0.30/0.60 <0.045 <0.045
F112 0.22/0.29 <0.40 0.40/0.70 <0.045 <0.045 <0.40 <0.40 <0.10 Cr+Ni+Mo<0.63
F113 0.27/0.34 <0.40 0.50/0.80 <0.045 <0.045 <0.40 <0.40 <0.10 Cr+Ni+Mo<0.63
F114 0.42/0.50 <0.40 0.50/0.80 <0.045 <0.045 <0.40 <0.40 <0.10 Cr+Ni+Mo<0.63
F115 0.52/0.60 <0.40 0.60/0.90 <0.045 <0.045 <0.40 <0.40 <0.10 Cr+Ni+Mo<0.63
C60 0.57/0.65 <0.40 0.60/0.90 <0.045 <0.045 <0.40 <0.40 <0.10 Cr+Ni+Mo<0.63

900.0< N540.0<540.0<06.1<55.0<42.0<25-TS
A-105 0.18/0.23 0.15/0.35 0.60/1.05 <0.040 <0.050

COMPOSICION QUIMICA %

C Si Mn P S Cr Ni Mo Otros

28Mn6 0.25/0.32 <0.40 1.30/1.65 <0.035 <0.035 <0.40 <0.10 <0.10 Cr+Ni+Mo<0.63
38Cr2 0.35/0.42 <0.40 0.50/0.80 <0.035 <0.035 0.40/0.60
46Cr2 0.42/0.50 <0.40 0.50/0.80 <0.035 <0.035 0.40/0.60
34Cr4 0.30/0.37 <0.40 0.60/0.90 <0.035 <0.035 0.90/1.20
37Cr4 0.34/0.41 <0.40 0.60/0.90 <0.035 <0.035 0.90/1.20
41Cr4 0.38/0.41 <0.40 0.60/0.90 <0.035 <0.035 0.90/1.20

25CrMo4 0.22/0.29 <0.40 0.60/0.90 <0.035 <0.035 0.90/1.20 0.15/0.30
34CrMo4 0.30/0.37 <0.40 0.60/0.90 <0.035 <0.035 0.90/1.20 0.15/0.30

F125 0.38/0.45 <0.40 0.60/0.90 <0.035 <0.035 0.90/1.20 0.15/0.30
F128 0.35/0.43 0.15/0.35 0.50/0.80 <0.035 <0.035 0.60/1.00 0.70/1.00 0.15/0.25

34CrNiMo6 0.30/0.38 <0.40 0.50/0.80 <0.035 <0.035 1.30/1.70 1.30/1.70 0.15/0.30
30CrNiMo8 0.26/0.34 <0.40 0.30/0.60 <0.035 <0.035 1.80/2.20 1.80/2.20 0.30/0.50

F127 0.37/0.44 0.20/0.35 0.70/0.90 <0.020 <0.015 0.70/0.95 1.65/2.00 0.30/0.40 Al 0.005/0.050
F126 0.32/0.39 <0.40 0.30/0.60 <0.030 <0.025 1.60/2.00 3.60/4.10 0.24/0.45

52.0/01.0 V02.1/09.0530.0<530.0<01.1/07.004.0<55.0/74.0341F
500.0/8000.0 -.B530.0<530.0<04.1/01.153.0/51.032.0/71.05BnM02
500.0/8000.0 -.B040.0<530.0<54.1/51.104.0<33.0/72.05BnM03
500.0/8000.0 -.B040.0<530.0<54.1/51.104.0<24.0/63.05BnM83
500.0/8000.0 -.B06.0/03.0040.0<530.0<04.1/01.104.0<03.0/42.05BrCnM72
500.0/8000.0 -.B06.0/03.0040.0<530.0<07.1/04.104.0<24.0/63.06BrCnM93
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C Si Mn P S Cr Ni Mo Otros

38Si7 0.35/0.42 1.50/1.80 0.50/0.80 <0.030 <0.030
700.0< -.N050.0<050.0<08.0/05.008.1/05.105.0/24.07iS64
700.0< -.N540.0<540.0<08.0/05.008.1/05.155.0/74.07iS15

55Si7 0.52/0.60 1.50/1.80 0.70/1.00 <0.045 <0.045
60Si7 0.56/0.64 1.50/1.80 0.70/1.00 <0.045 <0.045

54SiCr6 0.51/0.59 1.20/1.60 0.50/0.80 <0.030 <0.030 0.50/0.80
700.0< -.N04.0/02.0050.0<050.0<00.1/07.008.1/05.106.0/25.07rCiS55

60SiCr7 0.57/0.65 1.50/1.80 0.70/1.00 <0.030 <0.030 0.20/0.40
46SiCrMo6 0.42/0.50 1.30/1.70 0.50/0.80 <0.030 <0.025 0.50/0.75 0.15/0.30

55Cr3 0.52/0.59 0.25/0.50 0.70/1.00 <0.030 <0.030 0.70
F143 F143 0.47/0.55 <0.40 0.70/1.10 <0.035 <0.035 0.90/1.20

52.0/01.002.1/09.0530.0<530.0<01.1/07.004.0<55.0/74.04VoMrC15
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C Si Mn P S Cr Ni Mo Otros

15MoCrV10 0.13/0.18 <0.40 0.80/1.10 <0.025 <0.025 1.20/1.50 0.80/1.10 V.-0.20/0.30
25CrMo12 0.22/0.29 0.15/0.40 0.40/0.70 <0.035 <0.035 2.75/3.25 0.40/0.60

F171 0.28/0.35 0.15/0.40 0.40/0.70 <0.030 <0.035 2.80/3.30 <0.30 0.30/0.50
F172 0.26/0.34 <0.40 0.40/0.70 <0.025 <0.030 2.30/2.70 0.15/0.25 V.-0.10/0.20

34CrAlMo5 0.30/0.37 <0.40 0.50/0.80 <0.025 <0.030 1.00/1.30 0.15/0.25 Al.-0.80/1.20
34CrAlNiMo7 0.30/0.37 <0.40 0.40/0.70 <0.025 <0.030 1.50/1.80 0.85/1.15 Al.-0.80/1.20

F174 0.38/0.45 <0.40 0.50/0.80 <0.030 <0.035 1.50/1.80 0.25/0.40 Al.-0.80/1.20
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C Si Mn P S Cr Ni Mo Otros

F131 0.90/1.05 0.15/0.35 0.25/0.45 <0.030 <0.025 1.35/1.65 <0.30 Cu.- <0.30
100CrMn6 0.90/1.05 0.50/0.70 1.00/1.20 <0.030 <0.025 1.40/1.65 <0.30 Cu.- <0.30
100CrMo7 0.90/1.05 0.20/0.40 0.25/0.45 <0.030 <0.025 1.65/1.95 <0.30 0.15/0.25 Cu.- <0.30

100CrMo7.3 0.90/1.05 0.20/0.40 0.60/0.80 <0.030 <0.025 1.65/1.95 <0.30 0.20/0.35 Cu.- <0.30 AC
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EUROPA  ESPAÑA  ALEMANIA  ALEMANIA  FRANCIA  ITALIA  USA  JAPON 
EN 10083 UNE 36011-12 DIN 17200 STAND Nº NF A35-552-86 UNI 7846 AISI/SAE JIS

F151 C10E F1510 CK10 1.1121 XC10 C10 SAE 1010 S10C
C15 C15E F1511 CK15 1.1141 XC12 C15 SAE 1015 S15C

6101 EAS81CX8411.1E61CE61C61C
20Mn6 F1515 20Mn5 1.1133 20M5 G22Mn3 SAE 1024 SMn420
17Cr3 17Cr3 17Cr3 1.7016 18C3 SAE 5117

024rCS7207.14rC024rC02
16MnCr5 16MNCr5 F1516 16MnCr5 1.7131 16MC5 16MnCr5 SAE 5115
20MnCr5 20MnCr5 F150.D 20MNCr5 1.7147 20MC5 20MnCr5 SAE 5120 SMnC21H

12MCSFF4DC212627.15oMrC511551F4oMrC21
F155 18CrMO4 F1550 18CrMO4 1.7242 18CD4 18CrMO4 SCM418

20MoCr3 20MoCr3 20MoCr3 1.7320 20MoCr3
20MoCr4 20MoCr4 F1523 20MoCr4 1.7321 20MoCr4 4118 SCMV1

F158 16NiCr4 F1581 16NiCr4 1.5714 16NiCr4 16NiCr4
18NiCr5 18NiCr5-4 F1580 18NiCr5-4 1.5810 20NC6
17CrNi6 17CrNI6-6 15CrNi6 1.5919

F154 15NiCr13 F1540 14NiCr10 1.5732 14NC11 16NiCr11 SAE 3415 SNC21
F1522 20NiCrMo2KD F1522 20NiCrMo2-2 1.6523 20NCD2 20NiCrMo2 SAE 8620 CNCM220

17NiCrMo6 17NiCrMo6-4 17NiCrMo6-4 1.6566 18NCD6 18NiCrMo5
18CrNiMo7 18CrNiMo7-6 17CrNiMo6 1.6587 18CrNiMo7-6

F156 F1560 14NiCrMo13-4 1.6657 15NiCrMo13 9310RH

EQUIVALENCIAS INTERNACIONALES

EUROPA  ESPAÑA  ALEMANIA  ALEMANIA  FRANCIA  ITALIA  USA  JAPON 
EN 10083 UNE 36011-12 DIN 17200 STAND Nº NF A35-552-86 UNI 7846 AISI/SAE JIS

F211 11SMn30 F2111 9SMn28 1.0715 S250 CF9SMn28 SAE 1213 SUM22
F212 11SMnPB30 F2112 9SMnPb28 1.0718 S250Pb CF9SMnPb28 SAE 12L13 SUM22L
F211 11SMn37 F2113 9SMN36 1.0736 S300 CF9SMN36 SAE 1215 SUM25
F212 11SMnPb37 F2114 9SMnPb36 1.0737 S300Pb CF9SMnPb36 SAE 12L14

15SMn13 15SMN13 15S10 1.0710 13MF4 SAE 1115 SUM31
10S20 10S20 F2121 10S20 1.0721 12MF4 CF10S20

10SPB20 10SPb20 F2122 10SPb20 1.0722 CF10SPb20
14MUS01nMS53FC6FM531312F41NMS6341nMS63

7311 EAS01bPnMS53FCbP6FM532312F41bPnMS6311bPnMS63
35S20 35S20 35S20 1.0726 35MF4

35SPb20 35SPb20 35SPb20 1.0756
45S20 46S20 45S20 1.0727 45MF4

45SPb20 46SPb20 45SPb20 1.0757
44SMn28 44SMn28 F2133 44SMn28 1.0762 45MF6.3 CF44SMn28 SAE 1144 SUM 43

44SMnPb28 44SMnPb28 44SMnPb28 1.0763 44SMnPb28 CF44SMnPb28 SAE 1144 SUM 43
8270.102S0602S06
8570.102bPS0602bPS06

FORAL
4050.1BP54CBP411F

EUROPA  ESPAÑA  ALEMANIA  ALEMANIA  FRANCIA  ITALIA  USA  JAPON 
EN 10083 UNE 36011-12 DIN 17200 STAND Nº NF A35-552-86 UNI 7846 AISI/SAE JIS

1FUK4W511U6152.14W0218325F6152.1
1.2550 55WCrV8 F5242 60WCrV8 1.2550 45WCrV8 U55WCr8KU S1 SKS-41

5SV+UKoMiS85U3012.18rCoMiS857425F3012.1
1.2842 90MNCrV8 F5229 90MnCrV8 1.2842 90MnV8 U88MnV8KU A681(O2)ASTM
1.2510 95MnWCrV5 F5220 100MnWCrV5 1.2510 90MnWCrv5 U95MnWCr5KU A681(O1)ASTM SKS-3
1.2080 X210Cr12 F5212 X210Cr12 1.2080 X200Cr12 UX210Cr13KU A681(D3)ASTM SKD-1
1.2379 X160CrMoV121 F5211 X155CrVMo12.1 1.2379 X160CrMoV12 UX155CrVMo12.1KU A681(D2)ASTM SKD-11

EUROPA  ESPAÑA  ALEMANIA  ALEMANIA  FRANCIA  ITALIA  USA  JAPON 
EN 10083 UNE 36011-12 DIN 17200 STAND Nº NF A35-552-86 UNI 7846 AISI/SAE JIS

1.2714 35CrMo8 F5307 56NiCrMoV7 1.2714 55NiCrMoV7 55NiCrMoV7KU L6 STK-4
1.2767 40NiCrMoV16 F5305 X45NiCrMo4 1.2767 40NiCrMoV16 40NiCrMoV16KU 6437 E ASTM
1.2343 X38CrMoV5.1 F5317 X38CrMoV5.1 1.2343 X38CrMoV5 X37CrMoV51KU 6437E ASTM SKD-6
1.2344 X40CrMoV511 F5318 X40CrMoV5.1 1.2344 X40CrMoV5 X40CrMoV5.11KU 6408A ASTM SKD-61
1.2365 32CrMoV12-28 F5313 X32CrMoV3.3 1.2365 32CrMoV12-28 X30CrMoV1227KU H10 SKD-7

EUROPA  ESPAÑA  ALEMANIA  ALEMANIA  FRANCIA  ITALIA  USA  JAPON 
EN 10083 UNE 36011-12 DIN 17200 STAND Nº NF A35-552-86 UNI 7846 AISI/SAE JIS

1.2311 40CrMnMo7 F5303 40CrMnMo7 1.2311 35CrMo8KU
53-ODU2132.16.8SoMnMrC042035F6.8SoMnMrC042132.1

1.2738 40CrMnNiMo8.6.4 40CrMnNiMo8.6.4 i53-03148372.1
1.2083 XC40Cr14 F3404 X42Cr13 1.2083 X40Cr14 740C14 A-420
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COMPOSICION QUIMICA %
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C Si Mn P S Cr Ni Mo Otros

F151 0.07/0.13 <0.40 0.30/0.60 <0.035 <0.035
C15 0.12/0.18 <0.40 0.30/0.60 <0.035 <0.035
C16 0.12/0.18 <0.40 0.60/0.90 <0.035 <0.035

050.0/510.0 -.LA03.0<030.0<530.0<05.1/00.106.0<32.0/71.06nM02
17Cr3 0.14/0.20 <0.40 0.60/0.90 <0.035 <0.035 0.70/1.00
20Cr4 0.17/0.23 <0.40 0.60/0.90 <0.035 <0.035 0.90/1.20

16MnCr5 0.14/0.19 <0.40 1.00/1.30 <0.035 <0.035 0.80/1.10
20MnCr5 0.17/0.22 <0.40 1.10/1.40 <0.035 <0.035 1.00/1.30
12CrMo4 0.13/0.17 0.15/0.35 0.80/1.10 <0.035 <0.035 1.00/1.30 0.20/0.30

F155 0.13/0.20 0.15/0.35 0.50/0.80 <0.035 <0.035 0.90/1.20 <0.40 0.20/0.30
20MoCr3 0.17/0.23 <0.40 0.60/0.90 <0.035 <0.035 0.40/0.70 0.30/0.40
20MoCr4 0.17/0.23 <0.40 0.70/1.00 <0.035 <0.035 0.30/0.60 0.40/0.50

F158 0.13/0.19 <0.40 0.70/1.00 <0.035 <0.035 0.60/1.00 0.80/1.10
18NiCr5 0.16/0.21 <0.40 0.60/0.90 <0.035 <0.035 0.90/1.20 1.20/1.50
17CrNi6 0.14/0.19 <0.40 0.40/0.60 <0.035 <0.035 1.40/1.70 1.40/1.70

F154 0.10/0.17 0.15/0.35 0.40/0.70 <0.035 <0.035 0.55/0.95 2.25/2.75
F1522 0.17/0.23 <0.40 0.65/0.95 <0.035 <0.035 0.35/0.70 0.40/0.70 0.15/0.25

17NiCrMo6 0.14/0.20 <0.40 0.60/0.90 <0.035 <0.035 0.80/1.10 1.20/1.50 0.15/0.25
18CrNiMo7 0.15/0.21 <0.40 0.50/0.90 <0.035 <0.035 1.50/1.80 1.40/1.70 0.25/0.35

F156 0.12/0.17 0.15/0.40 0.30/0.60 <0.025 <0.020 0.80/1.10 3.00/3.50 0.20/0.30

C Si Mn P S Pb

F211 <0.14 <0.05 0.90/1.30 <0.11 0.27/0.33
F212 <0.14 <0.05 0.90/1.30 <0.11 0.27/0.33 0.15/0.35
F211 <0.14 <0.05 1.10/1.50 <0.10 0.34/0.40
F212 <0.15 <0.05 1.10/1.50 <0.10 0.34/0.40 0.15/0.35

15SMn13 0.12/0.18 <0.40 0.90/1.30 <0.06 0.08/0.18
10S20 0.07/0.13 <0.40 0.70/1.10 <0.06 0.15/0.25

10SPB20 0.07/0.13 <0.40 0.70/1.10 <0.06 0.15/0.25 0.20/0.35
36SMn14 0.32/0.39 <0.04 1.30/1.70 <0.06 0.10/0.18

36SMnPb11 0.32/0.39 <0.04 1.30/1.70 <0.06 0.10/0.18 0.15/0.35
35S20 0.32/0.39 <0.40 0.70/1.10 <0.06 0.15/0.25

35SPb20 0.32/0.39 <0.40 0.70/1.10 <0.06 0.15/0.25 0.15/0.35
45S20 0.42/0.50 <0.40 0.70/1.10 <0.06 0.15/0.25

45SPb20 0.42/0.50 <0.40 0.70/1.10 <0.06 0.15/0.25 0.15/0.35
44SMn28 0.40/0.48 <0.40 1.30/1.70 <0.06 0.24/0.33

44SMnPb28 0.40/0.48 <0.40 1.30/1.70 <0.06 0.24/0.33 0.15/0.35
60S20 0.57/0.65 0.10/0.30 0.70/1.10 <0.06 0.18/0.25

60SPb20 0.57/0.65 0.10/0.30 0.70/1.10 <0.06 0.18/0.25 0.15/0.35
FORAL
F114PB 0.42/0.50 <0.40 0.50/0.80 <0.045 <0.045 0.15/0.30

C Si Mn P S Cr Ni Mo V W Otros

1.2516 1.15/1.25 0.15/0.30 0.20/0.35 <0.035 <0.035 0.15/0.25 0.07/0.12 0.90/1.10
1.2550 0.55/0.65 0.50/0.70 0.15/0.45 <0.035 <0.035 0.90/1.20 0.10/0.20 1.80/2.10
1.2103 0.55/0.63 1.70/2.00 0.60/0.90 <0.035 <0.035 0.35/0.45
1.2842 0.85/0.95 0.10/0.40 1.90/2.10 <0.030 <0.030 0.20/0.50 0.05/0.15
1.2510 0.90/1.05 0.15/.035 1.00/1.20 <0.035 <0.035 0.50/0.70 0.05/0.15 0.50/0.70
1.2080 1.90/2.20 0.10/0.40 0.15/0.45 <0.035 <0.035 11.0/13.0
1.2379 1.50/1.60 0.10/0.40 0.15/0.45 <0.030 <0.030 11.0/13.0 0.60/0.80 0.90/1.10

C Si Mn P S Cr Ni Mo V

1.2714 0.50/0.60 0.10/0.40 0.65/0.95 <0.030 <0.030 1.00/1.20 1.50/1.80 0.45/0.55 0.07/0.12
1.2767 0.40/0.50 0.10/0.40 0.15/0.45 <0.030 <0.030 1.20/1.50 3.80/4.30 0.15/0.35
1.2343 0.36/0.42 0.90/1.20 0.30/0.50 <0.030 <0.030 4.80/5.50 1.10/1.40 0.25/0.50
1.2344 0.37/0.43 0.90/1.20 0.30/0.50 <0.030 <0.030 4.80/5.50 1.20/1.50 0.90/1.10
1.2365 0.28/0.35 0.10/0.40 0.15/0.45 <0.030 <0.030 2.70/3.20 2.60/3.00 0.40/0.70

C Si Mn P S Cr Ni Mo

1.2311 0.35/0.45 0.20/0.40 1.30/1.60 <0.035 <0.035 1.80/2.10 0.15/0.25
1.2312 0.35/0.45 0.30/0.50 1.40/1.60 <0.030 0.05/0.10 1.80/2.00 0.15/0.25
1.2738 0.35/0.45 0.20/0.40 1.30/1.60 <0.035 <0.035 1.80/2.10 0.90/1.20 0.15/0.25
1.2083 0.38/0.45 <1.00 <1.00 <0.030 <0.030 12.5/13.5




